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Filaticum PLA filamentek felhasznalhatdsaga, tarolasa

A Filaticum PLA filamentek és az abbdl késziilt 3D nyomtatott targyak normal koriilmények kozott
évekig felhasznalhaték. Levegdn, szobahémérsékleten, normadl nedvességtartalom mellett az
atkristalyosodasi, illetve a lebomlasi folyamatok sebessége minimalis, ami nem okoz valtozast a szalak,
illetve a nyomtatott tdrgyak mechanikai tulajdonsdgaiban. A Filaticum filamentek mechanika
tulajdonsagait a www.filaticum.com oldalon taldlhaté technikai illetve biztonsagi adatlapok
tartalmazzak.

Lebomlas, komposztalhatésag

A komposztalhatdsag a PLA biopolimerek egyik fontos tulajdonsaga. A PLA-bdl nyomtatott targyak
érzékelhetd sebességgel csak ipari komposztélasi kériilmények kdzétt - min. 50-60 °C, magas, 70%
vagy afeletti relativ paratartalom, komposzttalaj - bomlanak le. Egy 0,1-0,2 mm vastag PLA fdlia teljes
lebomldsa 4-6 hénap. A komposztalasi folyamatot nagymértékben befolyasolja a h6mérséklet, a
falvastagsdg és tovabbi tényezék.

Tarolas

Tapasztalataink szerint a helyesen tarolt Filaticum PLA filamentek 1 éven beliil problémamentesen
felhasznalhatdk.

A PLA filamenteket az eredeti csomagoldsban normal koérilmények kozott, beltérben, direkt
napfénytdl védett helyen kell tarolni. A tarolasi h6mérséklet 40 °C félé emelkedése a filamentek
mechanikai kdrosodasat okozhatja. A relativ paratartalom optimalisan 50% alatti. A kibontott, fel
nem haszndlt filamenteket érdemes becsomagolva tarolni, hogy azokat minél kevesebb para érje.

A PLA termékek tulzottan nedves kérnyezetben vald tarolasa a polimer lebomlasi folyamatanak
elinduldsdhoz vezethet, amely hatranyosan befolyasolhatja a tovabbi feldolgozhatdsagot, illetve a
végtermék mindségét.

Javasolt eltarthatdsagi, felhasznalasi id6

Az eltarthatdsagi id6 az az id6tartam, amelyen belil a termék varhatéan megérzi a specifikacidkban
megadott tulajdonsagait.

A Filaticum PLA filamentek azok kézhez vételét6l szamitott 1 éven beliil érdemes felhasznalni. A PLA
termékeket ez id6 alatt a fentebb leirt kovetelményeknek megfelelGen kell tarolni. Ezen az id6ponton
tul a filamentbdl nyomtatds el6tt mintat kell venni, és értékelni kell, hogy alkalmas-e a tervezett
nyomtatasi feladatra.

Filamania Kft. www.filaticum.com



